
interieur-passion.com

 Origine des problèmes

La peinture

Avant d’entreprendre la préparation de vos supports,
il est important de comprendre l’origine des désordres
observés, afin d’adapter aux mieux les solutions et
traitements qui permettront de les résoudre.

Origine:

Infiltration d’eau ou
mauvaise préparation
de la surface.

Peinture intérieure cloquée

Origine:

Humidité résiduel le
sous la surface peinte
ou mauvais accrochage
de la peinture sur le
support.

Peinture écaillée

Décaper, traiter et repeindre.

Décaper, traiter et repeindre.

Effritement du revêtement

Origine:

Phénomène souvent
provoqué par la
détérioration du support.

Décaper, reprendre le
support, appliquer un
primaire d’accrochage
et repeindre.



Papier cloqué

Origine:

Mauvaise adhérence
du papier peint, généralement
provoqué par un défault
d’application à l’encollage.

Décoller, tapisser à nouveau
la surface.

Taches de moisissure

Origine:

Mauvaise aération des lieux,
provoquant une concentration
excessive de l’humidité ambiante.

Rétablir une ventilation
correcte des locaux, puis
traiter les taches séchées
à l’aide de produits isolants
spécifiques.


